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RESUMO

Os organismos biomineralizantes tém chamado a atenc¢do devido a elaborada arquitetura e a resisténcia mecanica dos seus arranjos cristalinos. A
conchas de moluscos estdo entre os organismos mais investigados devido a variedade de estruturas cristalinas e polimorfos que podem ser
verificadas em suas carapagas. Dentre as classes de moluscos investigadas, os gastropodes tém liderado as pesquisas direcionadas para a
producdo de biomateriais, que possuem importantes aplicagdes na industria e nas areas médica e odontoldgica. A caracterizagdo cristalografica
das diferentes camadas das conchas, bem como suas propriedades fisicas e quimicas tém sido objeto de investigagdo devido a diversidade e
peculiaridade dos cristais que podem ser vistas em suas carapagas. O presente projeto teve como objetivo principal, a caracterizagdo morfoldgica
das diferentes camadas da concha do molusco pulmonado Physa cubensis, que pertence a classe dos gastrépodes. Esse organismo atinge em sua
fase adulta cerca de 10mm. Para as analises, as conchas foram deixadas em NaOCI 40% (hipoclorito de sédio) por 2 horas e lavadas
exaustivamente com dgua destilada e secas a temperatura ambiente. Para acessar regides internas das conchas, procedeu-se a uma
descalcificagdo parcial com HCl 0,1 mol/L (acido cloridrico) em intervalos de tempo que variaram entre 1 e 5 minutos. As amostras foram
montadas nos “stubs” com cola de prata, cobertas com ouro e observadas no microscopio eletrénico de varredura com tensdo aceleradora de 15
kV. Os resultados mostraram que a superficie externa de conchas com até 2 mm de altura mostraram-se recobertas por placas circulares em toda
sua extensdo. Fraturas perpendiculares revelaram a presenca de 5 camadas cristalinas a partir da superficie externa para interna. As camadas
estdo organizadas como segue: 1) camada prismatica, com prismas verticais de aproximadamente 1,5 um de altura; 2) camada lamelar formada
por ripas arranjadas em eixos longitudinais; 3) camada com placas organizadas em colunas; 4) a disposi¢do dos cristais é simétrica aquela da
camada 2 e 5) camada nacarada, superficie brilhante, com boa refletividade a luz, caracterizada por ondulagGes irregulares em conchas entre 0,5
mm e 2 mm e por tabletes poligonais empilhados. Erodindo-se a camada nacarada observou-se a presenca de esferas com diametro de
aproximadamente 0,5 um depositadas entre as camadas nacarada e lamelar. A partir das micrografias, foi possivel concluir que a concha do
molusco investigado apresenta uma complexa micro-estrutura que resulta da deposi¢do pelo préprio organismo, de um biomineral, constituido
por cristais de carbonato de célcio intimamente ligados, com variagdes morfolégicas nas diferentes camadas e organizagGes arquitetonicas
complexas. O estudo do processo da biomineralizagdo evidencia que a compreensdo dos mecanismos envolvidos na sintese dos cristais
biogénicos nado é trivial; ainda ha muito o que investigar, para que possamos sintetizar in vitro materiais com propriedades semelhantes as vistas
nas conchas dos moluscos.
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