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RESUMO
A escassez de recursos naturais e as limitagdes dos 6rgdaos ambientais tém reduzido bastante as alternativas para obtengdo de materiais de boa
qualidade empregados na construgdo das camadas dos pavimentos. O uso da técnica solo-cal pode melhorar a qualidade dos materiais
disponiveis, como também reforgar materiais nas camadas existentes no pavimento, em caso de reconstrugdo. A estabilizagdo de solos com
adigdo de cal é especialmente recomendada para solos argilosos ou muito siltosos, que apresentam em geral plasticidade e expansao elevadas, e
baixa capacidade de suporte. Essa técnica fundamenta-se em reagdes fisico-quimicas e quimicas que se desencadeiam entre a cal e os
constituintes do solo, principalmente a fragdo argila. As principais reagdes sado: troca catidnica e floculagdo, carbonatagdo e reagdo pozolanica. A
troca catidnica e a floculagdo processam-se rapidamente e produzem alteragées imediatas nas propriedades fisicas do solo: o limite de
plasticidade normalmente aumenta e o indice de plasticidade diminui, na compactagdo ha diminui¢do da densidade maxima seca e aumento da
umidade étima, ha redugdo nos valores de contragdo e expansao, e o deslocamento da curva granulométrica para o lado grosso. A cal é um dos
mais antigos produtos manufaturados, com aplicagdes diversas como medicina, odontologia, fabricacdo de ago, tratamento de agua, limpeza de
gases da queima de combustiveis com enxofre, argamassa e misturas asfalticas. Os solos lateriticos sdo solos superficiais, tipicos das partes bem
drenadas das regides tropicais Umidas, altamente intemperizados e lixiviados, constituintes horizontes pedolégicos A e B, podendo atingir
espessuras de uma dezena de metros, possuindo predominancia das cores vermelha e amarela. Neste estudo, o solo lateritico, coletado em
jazida, foi caracterizado e o teor de cal determinado por meio do método de THOMPSON. Apds a dosagem do solo-cal, foram produzidos corpos
de prova para determinagdo da resisténcia a compressdo simples, resisténcia a tragdo por compressdo diametral e indice de suporte Califérnia. Os
resultados encontrados demonstraram que o solo-cal apresenta uma expressiva melhoria das propriedades testadas. Verifica-se que o indice de
suporte Califérnia, parametro fundamental para especificagcdo e dimensionamento de sub-bases e bases, ficou muito acima do valor minimo
recomendado para sub-bases (20%). As outras propriedades testadas comprovam o aumento da resisténcia mecéanica do solo-cal, entretanto ha
gueda de resisténcia mecanica na idade 28 dias comparando-se com a resisténcia na idade de 7 dias.
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