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RESUMO
A vulcanizagdo é a tecnologia chave de uma vasta industria que produz artefatos variados em borracha. O processo pode ser descrito como um
conjunto de reagdes quimicas complexas onde os reagentes da composigdo escolhida reagem entre si e, posteriormente, com as cadeias
elastoméricas, para formar uma rede de ligagdes cruzadas tridimensional. Em composicGes elastoméricas usuais, entre os diversos ingredientes,
os chamados ativadores sdo usados. Esses ingredientes formam complexos quimicos com os aceleradores e, entdo, auxiliam na obtengdo de
maiores taxas de vulcanizagdo e aumento das propriedades finais do vulcanizado. Geralmente, os ativadores sdo compostos inorganicos (6xido de
zinco, 6xido de magnésio, entre outros) que atuam em conjunto com compostos orgadnicos (aminas, sais de aminas com acidos fracos, acidos
graxos, entre outros). As quantidades e os tipos em particular de ativadores dependem das quantidades dos outros ingredientes presentes bem
como do tipo de acelerador usado. Em busca de fontes naturais, renovaveis e de baixo custo para a obtengdo de matérias-primas, a industria
guimica, ha algum tempo, tem se utilizado dos 6leos vegetais e seus derivados. Os principais constituintes dos 6leos vegetais sdo os triacilglicerdis
ou triglicerideos. Nesta investigacdo, o efeito de dois 6leos vegetais comerciais, éleos de linhaga e amendoim, sobre a vulcanizagdo da borracha
natural (NR) foi avaliado. O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial de substituicdo do acido estearico, um ingrediente convencional em
composicGes elastoméricas, pelos éleos em questdo. A cinética de vulcanizagdo das diferentes composigdes de NR foi acompanhada por modelos
adequados e determinada em 160, 170 e 1800C. Os modelos cinéticos permitiram estudar os diferentes estagios da vulcanizagao e verificar que
na etapa de formacgdo do precursor de ligagOes cruzadas houve diferengas significativas entre o acido estedrico e os éleos vegetais. Tal resultado
foi devido a presenca expressiva de acidos graxos insaturados na composi¢do quimica dos 6leos de linhaga e de amendoim (principalmente, os
acidos oleico e linolénico), o que facilitou a ocorréncia de reagdes laterais inesperadas e, consequentemente, diminuiu o rendimento final de
ligagdes cruzadas nos vulcanizados.
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